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CONTROL DE CALIDAD














CONTROL  DE CANTERAS





DEDECANTERAS














CONTROL DE CANTERAS








CANTERA: KM. 77+000 L. Izq.














CONTROL DE PRODUCCION














CANTERA: KM. 37+500 L. Der.








MATERIAL PARA RELLENOS








SUB-BASE











FILTRO








MATERIAL PARA AGREGADO CONCRETO





ARENA TRITURADA - LAVADO





GRAVA CHANCADA 





CANTERA KM. 18+600 





ARENA PARA CAMA DE ALCANTARILLAS T.M.C. 








CANTERA KM107+201 L. Der.








ARENA PARA CAMA DE ALCANTARILLAS T.M.C. 











CARACTERIZACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO














ENSAYOS EN PISTA











CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO











CARACTERIZACION DE MATERIAL DE PEDRAPLENES








DENSIDADES








ALCANTARILLAS T.M.C. D48 y D36
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